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ANGABENSCHREIBEN

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Unterlagen und Vorschldge stellen den aktuellen Kenntnisstand des
Unternehmens Uber die Eigenschaften und die Verwendung der Produkte dar und sollen die Arbeit der im Metallbau
tatigen Installateure und Techniker durch nitzliche Angaben und Anwendungsvorschlage unterstitzen.

In Anbetracht der vielféltigen Einsatzmoglichkeiten und der eventuell externen Beeinflussungsfaktoren Gbernimmt das
Unternehmen jedoch keine Haftung fir mogliche Resultate. Es ist Aufgabe des Anwenders, sich zu vergewissern, dass
das Produkt fiir die vorgesehene Verwendung geeignet ist, und er hat die Verantwortung fiir alle daraus resultierenden
Schéaden zu ibernehmen.

Der Anwender ist auBerdem verpflichtet, sich mit den fiir die Montage der Produkte erforderlichen Verfahren vertraut
zu machen; dazu gehért die Erstellung von Sicherheitsplanen und es ist die aktuelle Version aller geltenden Vorschriften
zu beachten, um gefahrliche Situationen zu vermeiden.

Die in den Belastbarkeitstabellen angegebenen Werte sind das Ergebnis praktischer Tests, die in unseren Labors und
Zertifizierungsinstituten durchgefiihrt wurden; es liegt jedoch in der Verantwortung des Planers, sie entsprechend der
Anwendung zu Uberprifen.

Fur weitere Angaben oder Klarstellungen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Marcegaglia Buildtech
Uber die auf der Riickseite stehenden Kontakte.
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MB FIRE-PRO ROOF und MB ROOF SOUND

MB FIRE-PRO ROOF - Zweischalige Paneele fiir das Bauwesen mit zwei Metalldeckschichten und Ddmmung aus
Steinwolle mit orientierten Fasern; die Paneele finden Verwendung zur Dacheindeckung, wenn besondere
Anforderungen an Brandverhalten und Feuerbestandigkeit gestellt werden.

MB ROOF SOUND - Zweischalige Paneele mit zwei Metalldeckschichten und Dammung aus Steinwolle fiir das Bauwesen,
wobei sich die Steinwolle durch orientierte Fasern auszeichnet; die Innenschale ist perforiert und die Paneele werden zur
Dacheindeckung verwendet, wenn hohe Dammung und Schallabsorption gefragt sind.

Produkttypen

MB FIRE-PRO ROOF - MTD

250

1000
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MB ROOF SOUND - FTD

250

25
—

Sp.

1000
:

Art der Verbindung

= R

* In der Produktionsphase kommen mehrere MaBvariablen zum Tragen, bei denen
diese Fuge gréBer als der theoretische Wert sein kann und daher keinen FUGE 0+3 mm*
Funktionsfehler des Produkts darstellt oder Gegenstand einer Nichtentsprechung ist.

Das von Marcegaglia Buildtech entworfene Steck-Aufnahme-Prinzip sieht die Verwendung eines Systems zur
Befestigung an der Metallstruktur vor (das in der Planungsphase festgelegt wurde), das entsprechend ausgewahlte,
durchgehende Schrauben auf Hohe der Sicke beinhaltet.

Darlber hinaus ist es moglich, ein Heftungssystem zu verwenden (siehe das entsprechende Kapitel
.Befestigungssysteme”), damit die Befestigung noch stabiler ausfallt.
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Technische Daten

MB FIRE-PRO ROOF MB ROOF SOUND

Nutzbare Breite 1000 mm

Variabel je nach den baulichen Anforderungen in Bezug auf die GroBe des einzudeckenden Daches.
Lénge Maximale Produktionslange 13,5 m. Grenzen fiir den Standardtransport 13,5 m.

Paneelstirke 50/60/80/100/120/150/170 /200 50/60/80/100/120/ 150

Dammung Mineralische Steinwolle mit orientierten Fasern fiir maximale mechanische Festigkeit.

Durchschnittliche

. 100 kg/m3i 10%
Gesamtdichte

Warmeleitfahi

. A = 0,041 W/mK
gkeit A

Die Neigung fiir die Verwendung auf Gebaudedachern muss gréBer oder gleich 7% (4°) sein.

Niedrigere Neigungen werden nur nach einer technischen Bewertung durch Marcegaglia zugelassen.

Eine Neigung von weniger als 7% sollte vermieden werden, um einen ausreichend schnellen
Dachneigung Regenwasserabfluss zu gewahrleisten, damit Ablagerungen und Staub von den Dachern beseitigt werden.
Bei heraustretenden Teilen oder QuerstéBen ist es ratsam, die Dachneigung zu erhéhen.

Die richtige Neigung ermdglicht auBerdem einen effizienten Abfluss des Regenwassers und verhindert so
die Bildung von stehendem Wasser.

Paneelstarke:  + 2 mm bei £ 100 mm; + 2% bei > 100 mm

Paneelldnge: +5mmbeil<3m, 10 mmbeil >3 m

Paneelbreite (Teilung): + 3 mm

Toleranzen . )
Sickenhohe:  + 1 mm

Auszug aus
UNI EN 14509

Abstand zwischen den Sicken:  + 2 mm

Abweichung von der Geradheit: < 1 mm pro Meter, < 5 mm
Abweichung von der Ebenheit: < 1,5 mm fir L > 700 mm

Abweichung von der Rechtwinkligkeit: < 0,60 % der nominalen Paneelbreite

Leichte Klebstoffaustritte aus den Lochern der perforierten metallischen Deckschicht
werden als normal angesehen, da sie die Funktionstlichtigkeit des Paneels nicht
beeintrachtigen.
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Metalldeckschichten

Marcegaglia Buildtech realisiert Paneele mit den folgenden metallischen Deckschichten.
Vorlackierter Stahl, gemaB EN 10169 (Coil Coating) in Ubereinstimmung mit den EURONORMEN:

¢ normale Fertigung:
- mit MP3 Polyesterbeschichtung
e Sonderfertigung:
- mit MP5 modifizierter Polyesterbeschichtung
- mit MP10-Polyvinylidenfluorid-Beschichtung
- mit MP20 Polyurethan/Polyamid-Beschichtung.

Verzinkter kunststoffbeschichteter Stahl EN 10346
Unbehandeltes Aluminium, vorlackiert EN 485-2, EN 573-3, EN 11396.
NiRo-Stahl, gemaB EN 1172, EN 1173, EN 1412.

Schutz der Deckschichten

Um zu verhindern, dass die vorlackierten metallischen Deckschichten wéahrend der Produktion und der
anschlieBenden Handhabung der Paneele beschadigt werden, wird eine selbstklebende Polyethylenfolie verwendet,
die wahrend der Montage oder spatestens 30 Tage nach der Produktion der Paneele entfernt werden muss.

Bitte beachten, dass es nicht ratsam ist, die Paneele an einem Ort zu lagern, an dem sie ldangere Zeit der Sonne
ausgesetzt sind.

Marcegaglia Buildtech rat dringend davon ab, Material ohne die selbstklebende Polyethylenfolie anzufordern und
Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, sollte eine solche Anfrage gestellt werden.

Gewicht der Paneele
Das angegebene Durchschnittsgewicht ist nur ein Richtwert.

STAHL
Wandstirke d. Gewicht pro Paneelstarke [kg/m?]
Deckschichten [mm]| 59 60 80 100 120 150 170 200
0,50/ 0,50 13,95 14,90 16,80 18,70 20,60 23,45 25,35 28,20
0,60 /0,60 15,80 16,75 18,65 20,55 22,45 25,30 27,20 30,05
STAHL
. .. 2
Wandstarke d. Gewicht pro Paneelstarke [kg/m?]
Deckschichten [mm] 50 60 80 100 120 150
0,60/ 0,60 14,15 15,10 17,00 18,90 20,80 23,65
Warmetransmission
Unabhéangig von der Produktfamilie wird der U-Wert nach der EN 14509 berechnet.
Wandstérke d. Wairmetransmission [W/m3K]
Deckschichten [mm]
50 60 80 100 120 150 170 200
U
(EN 14500) 0,76 0,64 0,48 0,39 0,33 0,26 0,23 0,20
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Statische Eigenschaften
Die Belastbarkeitswerte in den nachstehenden Tabellen beziehen sich auf Paneele, die einer verteilten Belastung ausgesetzt
sind (Breite der Auflager flr die Berechnung 100 mm), beriicksichtigen jedoch nicht die temperaturbedingten Effekte, die vom
Planer beriicksichtigt werden miissen. Es handelt sich also um Richtwerte, die nicht die projektspezifischen Berechnungen eines
sachkundigen und qualifizierten Technikers ersetzen kdénnen, der diese Angaben unter Berlicksichtigung der am Installationsort
geltenden Normen Uberprifen und validieren muss. Die Anzahl und Anordnung der Befestigungssysteme missen vom Planer
festgelegt werden.
Die in der Tabelle angegebenen mechanischen Leistungen gelten nur bei Windeinwirkung im Uberdruck mit einer
nutzbaren Mindestauflagebreite von 120 mm, daher muss die Wirkung von Druck-/Soglasten von Fall zu Fall beurteilt

werden.

Fur weitere Einzelheiten und Angaben wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Marcegaglia Buildtech.

DAS PANEEL MB FIRE-PRO ROOF AUS STAHL
. GleichméBig verteilte positive Héchstlast von kN/m? [1/200 Spannweite]
Paneelstarke LD G
Deckschichten A A EINFELD [m] A A A A MEHRFACHFELD [m]
mm mm 1,5 2 25 3 35 4 45 5 1,5 2 | 25 3 35 4 45 5
5 0,50/050 | 1,87 | 1,29 | 094 | 0,74 | 0,52 | 0,30 2,22 | 1,54 | 1,14 | 091 | 0,69 | 0,51
0,60/050 | 198 | 1,40 | 1,05 | 0,85 | 0,63 | 041 233 | 1,65 | 125 | 1,02 | 0,80 | 0,62
60 0,50/050 | 210 | 1,48 | 1,12 | 0,89 | 0,67 | 045 244 | 1,76 | 1,34 | 1,08 | 086 | 0,67
0,60/050 | 221 | 1,59 | 1,23 | 1,00 | 0,78 | 0,56 | 0,34 2,55 | 1,87 | 145 | 1,19 | 097 | 0,78 | 0,30
" 0,50/050 | 2,56 | 1,87 | 1,49 | 1,19 | 098 | 0,77 | 054 | 031 | 2,89 | 219 | 1,74 | 1,41 | 1,19 | 0,99 | 0,79 | 0,59
0,60/050 | 2,67 | 1,98 | 1,60 | 1,30 | 1,09 | 0,88 | 0,65 | 0,42 | 300 | 230 | 1,85 | 1,52 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70
100 0,50/0,50 | 2,74 | 2,00 | 1,57 | 1,29 | 1,07 | 091 | 0,77 | 062 | 285 | 235 | 1,85 | 1,51 | 1,25 | 1,07 | 0,94 | 0,68
0,60/050 | 285 | 211 | 168 | 1,40 | 1,18 | 1,02 | 088 | 0,73 | 296 | 246 | 196 | 1,62 | 1,36 | 1,18 | 1,05 | 0,79
20 0,50/050 | 3,12 | 220 | 1,73 | 1,41 | 1,18 | 1,01 | 0,88 | 0,76 | 3,11 | 256 | 201 | 1,66 | 1,38 | 1,18 | 1,03 | 0,81
0,60/050 | 323 | 231 | 1,84 | 152 | 1,29 | 1,12 | 099 | 0,87 | 3,22 | 267 | 212 | 1,77 | 1,49 | 1,29 | 1,14 | 0,92
150 0,50/050 | 369 | 259 | 2,04 | 1,66 | 1,40 | 1,20 | 1,05 | 091 | 3,16 | 2,76 | 236 | 1,96 | 1,63 | 1,40 | 1,22 | 0,96
0,60/050 | 380 | 270 | 215 | 1,77 | 1,51 | 1,31 | 1,16 | 1,02 | 3,27 | 2,87 | 247 | 2,07 | 1,74 | 1,51 | 133 | 1,07
170 0,50/050 3,80 | 271 | 211 | 1,71 | 1,44 | 1,25 | 1,08 | 094 | 3,26 | 2,88 | 244 | 2,02 | 1,68 | 1,45 | 1,25 | 0,99
0,60/050 | 391 | 282 | 222 | 1,82 | 155 | 1,36 | 1,19 | 1,05 | 3,37 | 299 | 255 | 213 | 1,79 | 1,56 | 1,36 | 1,10
200 0,50/050 | 398 | 2,88 | 222 | 1,79 | 1,51 | 132 | 1,13 | 098 | 3,41 | 3,07 | 256 | 211 | 1,75 | 1,53 | 1,31 | 1,04
0,60/050 | 4,09 | 299 | 233 | 190 | 1,62 | 1,43 | 1,24 | 1,09 | 352 | 3,18 | 267 | 2,22 | 1,86 | 1,64 | 1,42 | 1,15
DAS PANEEL MB ROOF SOUND AUS STAHL
. GleichmiBig verteilte positive Héchstlast von kN/m? [1/200 Spannweite]
Paneelstérke CEMEEL
Deckschichten A A EINFELD [m] A A A A  MEHRFACHFELD [m]
mm mm 1,5 2 25 3 3,5 4 45 5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 45 5
50 0,60/0,60 1,58 | 1,12 | 0,84 | 0,68 | 0,50 1,86| 1,32 | 1,00| 081 | 064 | 049
60 0,60/0,60 1,76 | 1,27 | 099 | 080 | 0,62 | 042 20| 1,49 | 1,16| 094 | 0,77 | 0,62 | 044
80 0,60/060 [ 213| 1,58 | 1,28 | 1,04 | 0,87 | 0,70 | 0,52 259| 1,84 | 148| 1,21 | 1,04 | 088 | 0,72 | 0,56
100 0,60/060 [ 228 168 | 134 | 1,72 | 094 | 0,81 | 070| 058 | 276| 1,96 | 156| 1,29 | 1,08 | 094 | 084 | 0,72
120 0,60/060 [ 250 1,84 | 147 | 1,21 | 1,03 | 089 | 0,79| 069 | 300| 213 | 169| 141 | 1,19 | 1,03 | 091 | 081
150 0,60/060 [ 272 200 | 160 | 1,30 | 1,72 | 097 | 088 | 080 | 324| 230 | 182 153 | 1,30 | 1,12 | 098 | 0,90
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Verhalten im Brandfall

Brandverhalten
Gibt den Grad der Beteiligung eines Materials am Feuer an, dem es ausgesetzt ist.

Die europaische Norm UNI EN 13501-1 aus dem Jahr 2009 regelt die Einstufung des Brandverhaltens von Bauprodukten
und -elementen durch folgende Definition:

e 7 Euroklassen, die den Beitrag von Produkten zum Brand in aufsteigender Weise angeben, von Klasse A1 fir nicht
brennbare Produkte bis hin zu Klasse F fir Produkte, die nicht gepriift oder klassifiziert sind.
e 3 Klassen fir die Rauchentwicklung:

- s1 kein Rauch
- s2 geringe Rauchentwicklung
- 53 hohe Rauchentwicklung
e 3 Tropfklassen:
- dO keine Prasenz entziindeter Partikel
- d1 schwaches Vorhandensein entziindeter Partikel
- d2 massive Prasenz entziindeter Partikel (Tropfen)

Die Paneele der Reihe MB FIRE-PRO ROOF und MB ROOF SOUND kénnen unter bestimmten, mit der technischen und
der Verkaufsabteilung abgestimmten Konfigurationsbedingungen die in den nachstehenden Tabellen angegebenen
Brandverhaltenswerte erreichen. Nur unter diesen Bedingungen wird die Leistungserklarung ausgestellt.

MB FIRE-PRO ROOF
Paneelstérke [mm] 50 60 80 100 120 150 170 200
Deckschichtwerkstoff Stahl
Deckschicht-Mindeststarke 0,60 /0,50
Feuerwiderstandsklasse A2s1d0

MB ROOF SOUND

Paneelstarke [mm] 50 60 80 100 120 150
Deckschichtwerkstoff Stahl

Deckschicht-Mindeststarke 0,50/ 0,50

Feuerwiderstandsklasse A2 s1d0
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Feuerbestandigkeit

Sie bezieht sich auf die Fahigkeit eines Bauteils (Wand, Zwischendecke, Dachplatte), die folgenden Anforderungen fiir
einen bestimmten Zeitraum unter bestimmten Temperatur- und Belastungsbedingungen zu erfiillen:

¢ Mechanische Festigkeit (R): Fahigkeit des Bauteils, Belastungen wahrend der Einwirkung eines Feuers zu
widerstehen;

o Dichtheit (E): Fahigkeit des Bauteils, keine Flammen, Dampfe oder heiBen Gase auf der nicht exponierten Seite
durchzulassen oder zu erzeugen;

e Warmedammung (l): Fahigkeit des Bauteils, die Warmeubertragung bei Brandeinwirkung zu begrenzen.

Die drei genannten Anforderungen werden auf folgende Weise kombiniert: REI / RE / El / R, gefolgt von einer Zabhl,
welche die Feuerwiderstandsklasse angibt (Zeit in Minuten, wahrend welcher der Widerstand gewahrleistet ist).

Die Paneele der Reihe MB FIRE-PRO ROOF konnen unter bestimmten, mit der technischen und Verkaufsabteilung
abgestimmten Konfigurationsbedingungen unterschiedliche Brandverhaltensstufen erreichen, wie in den
nachstehenden Tabellen angegeben. Nur unter diesen Bedingungen wird die Leistungserklarung ausgestellt.

MB FIRE-PRO ROOF

Paneelstarke [mm] 50 60 80 100 120 150 170 200

STAHL 0,60 / 0,50 REI 45 REI 45 REI 60

MB ROOF SOUND

Paneelstarke [mm] 100 120 150 170 200
STAHL 0,60 / 0,50
Die in gedruckten Abkiirzungen geben den Grad des Feuerwiderstands an, der OHNE die Verwendung von

Heftungen am StoB erreicht werden kann.
Die fiir die Platten der Reihe MB FIRE-PRO HIDDEN FIX angegebenen Leistungen gelten flir Paneele, die so installiert
werden, dass die Innenseite dem Feuer ausgesetzt ist.

Verhalten gegen Brandbeanspruchung von auBBen (Broof)

Bezieht sich auf die Fahigkeit eines Gebaudedachs, das Eindringen eines externen Feuers in das Gebaude zu verhindern,
und basiert auf Tests, welche die Entzindung und Ausbreitung eines Feuers auf dem Dach simulieren:

e t1, nur Glutnester;

e 12, Glutnester in Gegenwart von Wind;

e {3, Glutnester in Gegenwart von Wind und Strahlung;

e t4, Glutnester in Gegenwart von Wind und zusatzlicher Strahlungswéarme.

Die Paneele der Produktreihe MB FIRE-PRO ROOF kénnen unter bestimmten, mit der technischen und Verkaufsabteilung
abgestimmten Konfigurationsbedingungen diverse Broof-Leistungsstufen erreichen. Nur unter diesen Bedingungen
wird die Leistungserklarung ausgestellt.

Bitte beachten, dass das mechanische Leistungsprofil, die Feuerbestandigkeit und das Brandverhalten auf Dachern
im Voraus angefragt und beim Kauf des Materials vereinbart werden mussen. Das gelieferte Produkt weist keinerlei
Performance in puncto Brandverhalten auf, es sei denn, dies wird ausdriicklich verlangt.
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Schalltechnisches Verhalten

Um das schalltechnische Verhalten von Marcegaglia Buildtech-Paneelen besser zu verstehen, muss man den Unterschied
zwischen schallabsorbierenden und schallddmmenden Materialien kennen, da es sich um zwei véllig unterschiedliche

Eigenschaften handelt.

FONOASSORBENTE

bl

s

—>
—
s
—

Die Haupteigenschaft eines schallabsorbierenden
Materials besteht darin, dass es einen Teil der
Schallenergie, die das Material durchdringt, in eine andere
Energieform (Warme, Schwingungen) umwandelt. Die
Hauptaufgabe eines schallabsorbierenden Materials
besteht darin, so wenig Schallenergie wie mdglich zu
reflektieren und so den Nachhall im Raum, in dem der
Larm erzeugt wird, zu verringern.

Folgende Parameter beschreiben die Absorptionswirkung
eines akustischen Materials:

= Dichte

= Porositat

= Geometrie

= Steifigkeit der Struktur

= Montageabstand zur reflektierenden Oberflache

Die Absorptionseigenschaften von Materialien werden
durch den Schallabsorptionskoeffizienten aw
quantifiziert, der als das Verhéltnis der absorbierten
Schallleistung zur einfallenden Schallleistung definiert ist.
Der Wert a gibt daher den Anteil der Schallenergie an, der
von einem bestimmten Material absorbiert wird, und kann
zwischen 0, wenn die gesamte einfallende Energie
reflektiert wird, und 1, wenn die gesamte einfallende
Energie absorbiert wird, variieren. Wenn also der Wert von
o 0,7 betrdagt, bedeutet dies, dass 70% der auf die
Oberflache des Materials auftreffenden Energie absorbiert
wird.

Die Prinzipien, nach denen ein System Schallenergie
absorbiert, sind vielfaltig und werden im Allgemeinen in
drei Klassen unterteilt:

= Absorption durch Porositat;
e Absorption durch Hohlraumresonanz;
e Absorption durch Plattenresonanz.

AN Il

vt

Bei schallabsorbierenden Paneelen erfolgt die Absorption
durch  Hohlraumresonanz. Die  Resonanzstrukturen
bestehen aus Steinwollepaneelen (nicht pordses Material)
mit zwei Metalldeckschichten, von denen eine perforiert ist.
Die in den Lochern des Paneels enthaltene Luftmasse und
das Luftvolumen im hinteren Hohlraum bilden ein
mechanisches Masse-Feder-System, das als Resonator
wirkt und eine betrachtliche Menge an Energie
absorbieren kann.

Der bewertete Schallabsorptionsgrad aw ist in der Norm
EN ISO 11654 definiert, in der auch die Absorptionsklassen
A bis E festgelegt sind.

Schallabsorptionsgrad aw Klasse

1,00 - 0,95 - 0,90 A
0,85-0,80 B
0,75-0,70 - 0,65 - 0,60 C
0,55-0,50 - 0,45 -0,40-0,35-0,30 D
0,25-0,20-0,15 E
0,10-0,05 - 00 Nicht klassifiziert

Die Absorptionsklassen liefern nur einen allgemeinen
Hinweis auf die Absorptionseigenschaften des Materials,
da die aw-Werte mit einer Reihe von vorgegebenen
Referenzkurven verglichen werden, deren Variationsbreite
sehr grof ist.

Classi di assorbimento A
Classidiassorbimento B
Classi di assorbimento C
. Classi di assorbimento D
. Classidiassorbimento E
. Non classificati

. Frequenza Hz

8. ap Coefficiente pratico di
assorbimento

NN WA -
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Die Schallddmmung (auch Schallschutz genannt) ist eine Technik,
die darauf abzielt, die Ubertragung von Schallenergie von einem
Raum in einen anderen zu verhindern, indem eine physische
Trennung zwischen den beiden Rdumen geschaffen wird. Die
Haupteigenschaft eines schalldéammenden Materials besteht also
darin, die empfangene Schallenergie zu reflektieren, den
Schalldruck zu dampfen und dafir zu sorgen, dass die
Wahrnehmung des Ldrms zwischen zwei Raumen bzw.
Umgebungen verringert oder beseitigt wird.

Die Schallddmmeigenschaften von Materialien werden durch das
SchallddmmmaB Rw quantifiziert, das in Dezibel (dB) angegeben
wird. Je hoher der Rw-Wert ist, desto besser ist die
Schallddmmung.

Die Wirksamkeit der Schallddmmung héngt von einer Reihe von
Faktoren ab, wie z. B. dem verwendeten Trennmaterial
(Steinwolle), dem tragenden Rahmen und der Montage des
Paneels (um Schallbriicken zu vermeiden).

Fir die Bewertung der Schallddmmung wird auf die Normen UNI
EN ISO 717-1 und 10140-2 verwiesen, in denen die folgenden 3
Parameter beriicksichtigt werden:

e das SchallddmmmaRB Rw

e das Anpassungsspektrum bei hohen Frequenzen C (z. B.
Rauschen, das durch Stereoanlagen und Fernseher erzeugt
wird);

e das Anpassungsspektrum bei niedrigen Frequenzen Ctr (z. B.
Verkehrslarm).

Die folgende Tabelle enthalt
ausgedrickt in dB.

Beispiele fur Schallpegel,

Beispiele fiir Schallpegel, ausgedriickt in dB

1 | Schalltoter Raum 10-20 dB
2 | Raschelnde Blatter, Flistern 30-40 dB
3 | Gespréch mit leiser Stimme 40-50 dB
4 | Hausliche Hintergrundgerausche 50-60 dB
5 | Gesprach in einem Abstand von 1 m 60 dB

6 | Laute Stimmen, gerauschvolles Biiro 70 dB

7 | Lautes Fernsehen, Wecker 80 dB

8 | Pkw mit geringem Hubraum bei 80 km/h 80 dB

9 | Werkzeugmaschinen, Drehbanke, laute Fabrik 90 dB

10 | Zug, Schleifmaschine 100 dB
11 | Hupe 110 dB
12 | Presslufthammer, Sirene 120 dB
13 | Hydraulikpresse 130 dB
14 | Startende Flugzeuge (Schmerzgrenze) 140 dB
15 | Rakete in der Startphase 200 dB

10 Marcegaglia Buildtech

Die Marcegaglia-Paneele garantieren eine hohe
Schallabsorptionsleistung lber das gesamte akustische
Frequenzspektrum; die in einem Hallraum gem&B der Norm UNI
EN ISO 354 durchgefihrten Tests haben eine
Schallabsorptionsklasse von A ergeben.

Hinsichtlich der Schallddmmung wurden die Paneele gemal
UNIEN ISO 717-1 und 10140-2 getestet und erhielten die in der
nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Absorptionsindizes.

Starke [mm] aw Klasse
50 1,00
80 1,00
A
100 1,00
120 0,95
Starke [mm] Rw [dB]
50 33 (-2;-5)
80 33 (-2;-5)
100 34 (-2;-5)
120 36 (-1;-4)
Starke [mm] Oy Klasse
80
100 0,20 E
120
Starke [mm] Rw [dB]
80 31 (-1;-3)
100 31 (-1;-3)
120 32 (-1;-4)




Wéarmedehnung

Aufgrund der Beschaffenheit der Materialien, aus denen sie bestehen, unterliegen zweischalige Dammpaneele dem
nattrlichen Phanomen der Warmedehnung, wenn die metallischen Deckschichten entsprechenden
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Dieses Phanomen wirkt sich auf die Geradheit des Paneels aus und verursacht Kriimmungen und Verformungen, welche
die Funktionalitdt und das Erscheinungsbild beeintréachtigen kdénnen, wenn nicht die notwendigen Vorkehrungen
getroffen werden.

Folgende Situationen konnen eine Verformung der Paneele bewirken:

e Signifikante Langen (z.B. 5 m)

¢ Hohe Sonneneinstrahlung

e Dunkle Medienfarben (R = 8-39, EN 14509:2013)

e  Werkstoff der Deckschichten

e Wandstarke der Deckschichten
Nachstehend sind die Tabellen mit den linearen Warmeausdehnungskoeffizienten je nach verwendetem
Deckschichtwerkstoff aufgefihrt.

Werkstoff Linearer Warmeausdehnungskoeffizient [ °C-]
Stahl 12,0x 10°®
NiRo-Stahl AlSI 304 17,0x 10°®
Aluminium 23,6 x 10°®

Oberflaichentemperatur [ °C]

Farbe
Minimum Maximum
Sehr hell 220 +55
(Re = 75-90)
Hell -20 +65
(Rs = 40-74)
Dunkel -20 +80
(Rg = 8-39)

Das System muss die lineare Ausdehnung der Deckschicht aufgrund der hohen Oberflachentemperaturen auffangen

kénnen.

Wiederholte Temperaturunterschiede Uber kurze Zeitraume, wie Tag/Nacht oder Frost/Tau, verursachen Spannungen in
den Deckschichten, die zu Wellen, Unebenheiten und in einigen Fallen sogar zu Faltenbildung flihren kénnen.

Marcegaglia Buildtech empfiehlt:

Berlicksichtigen Sie bei der Planung und Auswahl der Paneele die ausdehnungsbedingte Verformung der
Materialien.
Segmentierung der Panels

Vermeiden Sie dunkle Farben, vor allem bei sehr langen Paneelen.

Wahlen Sie die Wandstarke bei den Deckschichten entsprechend der Verwendung und den berechneten
Verformungen aus.

Ziehen Sie geeignete Befestigungssysteme in Betracht, um die Ausdehnung zu kompensieren.

Marcegaglia Buildtech 11



Nitzliche Angaben fiir die Planung

Marcegaglia Buildtech weist darauf hin, dass es notwendig ist, eine tragende Struktur zu planen, die in der Lage ist, die
von auBen einwirkenden Spannungen aufzunehmen, um die grundlegende Funktionalitat der Paneele nicht durch
UberméaBige und dauerhafte Verformung zu gefahrden.

Die folgenden Umgebungsbedingungen miissen bei der Planung und Auswahl der Paneele beriicksichtigt werden:

¢ Thermische Belastung: sie kann zu erheblichen Verformungen der Paneele fihren und hangt hauptsachlich von
der Exposition des Gebaudes und der Farbe der dueren Metalldeckschicht ab.

¢ Windeinwirkung: Ubt eine Druckbelastung auf die freiliegenden Flachen des Paneels aus, die von der
Windgeschwindigkeit abhangt, die je nach Klimazone variiert, in der die Installation erfolgt. Die Art und Anzahl
der Befestigungspunkte miissen entsprechend der Intensitat der beschriebenen Windeinwirkung festgelegt
werden.

o Aggressivitdat der Atmosphare: es ist notwendig, die richtige Beschichtung fir die Deckschichten zu wahlen, je
nach Umgebung, in der die Paneele installiert werden sollen (in Meeresndhe, in Industrie-, stadtischen oder
landlichen Gebieten), da einige Umgebungen besonders aggressiv sind, was die Korrosion der Paneeloberflachen
betrifft.

o Schneelast: variiert je nach Klimazone und der Hohe Uber dem Meeresspiegel des Installationsortes. Es ist zu
beriicksichtigen, dass sich wahrend der Schmelzphase des auf dem Dach angesammelten Schnees Wasserlachen
bilden kénnen, die zu einer Infiltration an den UberlappungsstéBen fiihren kénnen. Marcegaglia Buildtech
empfiehlt den Einsatz geeigneter BaumaBnahmen und Rinnensysteme, um den Wasserabfluss zu optimieren.

¢ Niederschlag: die Dachneigung muss unter Berlicksichtigung der am Aufstellungsort mittleren jahrlichen
Niederschlagsmenge festgelegt werden. Um eine Oxidation der metallischen Deckschichten durch eine falsche
Wasserfiihrung zu vermeiden, muss die Dachneigung je nach Bauart festgelegt werden:

- Dacheindeckung ohne ZwischenstdBe an der Stirnseite;
- Dacheindeckung mit ZwischenstdBen an der Stirnseite.

Wenn keine ZwischensttBe an der Stirnseite verwendet werden, empfiehlt Marcegaglia Buildtech eine Neigung von nicht
weniger als 7% bei geringem oder durchschnittlichem Schneefall; wenn ZwischenstéBe verwendet werden, muss die
Neigung der Dachschrdgen in der Planungsphase festgelegt werden, wobei eine Erh6hung gegeniiber der vorherigen
Situation aufgrund der Uberlappungen vorgesehen werden muss.

Im Allgemeinen werden unter normalen klimatischen Bedingungen folgende Uberlappungswerte angenommen:

Neigung P [ %] Uberlappung [mm]
7<P<10 250
10<P<15 200

P> 15 150

Um das Eindringen von Wasser in die Dammung oder in das Innere des Gebaudes und eine daraus resultierende friihzeitige
Beschadigung der Paneelstirnseiten zu vermeiden, empfiehlt Marcegaglia Buildtech die Anbringung einer Tropfkante, indem
die Vorbereitung des Traufiiberstands im Voraus beantragt wird. Bitte beachten, dass eine standige Einwirkung von stehendem
Wasser auf die Paneelstirnseiten zur Oxidation des Metalls oder zur Ablésung des Dammstoffs flihren kann.

Obwohl die Verwendung einer Tropfkante vorzuziehen ist, kann zum Schutz der Stirnseite auch eine Flissigabdichtung als
Alternatividsung in Betracht gezogen werden.
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Es ist zu bedenken, dass die Beschaffenheit der Metallverkleidung bei Sonneneinstrahlung dazu fiihrt, dass die
AuBenflache des Paneels sehr hohe Temperaturen erreichen kann (80+90 °C), was eventuell zur Krimmung und
Faltenbildung des Blechs fiihren kann. Um das Auftreten dieser Phdnomene in Grenzen zu halten, empfiehlt Marcegaglia
Buildtech, die Farben, Ldngen und Wandstarken der metallischen Deckschichten so zu wahlen, dass die in der
Installationsumgebung herrschenden Einflisse berlcksichtigt werden, d.h. vorzugsweise helle Farben, begrenzte Langen
und Deckschichten mit einer Mindeststarke von 0,60 mm.

Wird die Verwendung von Paneelen mit Innen- und AuBenschale aus unterschiedlichen Werkstoffen in Betracht gezogen,
so missen mogliche Verformungen aufgrund unterschiedlicher Warmeausdehnungskoeffizienten bericksichtigt
werden.

Unter bestimmten Umgebungsbedingungen kann sich auf den Innenfladchen der Paneele Kondenswasser bilden, das in
das Gebaudeinnere tropft; wenn diesem Phanomen nicht in ausreichend kurzer Zeit entgegengewirkt wird, kann es den
natirlichen Verfall von Lackierung und Deckschicht beglinstigen. Marcegaglia Buildtech empfiehlt daher, das
beschriecbene Phdnomen bereits in der Planungsphase zu berlcksichtigen und gegebenenfalls eine
thermohygrometrische Priifung durchzufiihren, um die beste Losung zu wahlen.

Marcegaglia Buildtech empfiehlt auBerdem, im Voraus Reservepaneele einzuplanen (etwa 5% mehr als die
Gesamtmenge), um eventuell fehlendes Material aufgrund von Beschadigungen bei der Handhabung und Montage
auszugleichen.

WICHTIG

a )
Wenn dasselbe Produkt in einer anderen Konfiguration eingesetzt wird, kdnnen sich auch die technischen Merkmale
und die Verwendungsmethoden andern. Marcegaglia Buildtech empfiehlt daher, die Eignung der Konfiguration

und eventuelle Gegenanzeigen mit der technischen und der Verkaufsabteilung zu tberprifen.
- J

4 I

Marcegaglia Buildtech weist darauf hin, dass Paneele aus Steinwolle ein betréchtliches Gewicht haben, das bei der
Handhabung und Montage berlicksichtigt und bewertet werden muss. Es sollten angemessene Hebe- und
Transportmittel eingeplant und geeignete Handlingvorrichtungen verwendet werden, um ein Hochstmal3 an
Sicherheit fir die Arbeiter, das Bauwerk und die Paneele selbst zu gewahrleisten. )
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Transport, Lagerung und Handhabung

Transport und Standardzusammensetzung der Pakete

Die Paneele werden in horizontaler Lage so verpackt geliefert, dass sie entweder mit Hebegurten oder mit
Gabelstaplergabeln angehoben werden kénnen.

Die Standardanzahl der in einer Verpackung enthaltenen Paneele variiert je nach PaneelgroBe und -starke (siehe Tabelle).

Vor dem Abladen und dem Weiterbefordern ist es ratsam, das Gewicht jedes Stapels (das je nach Lange der Paneele
variiert) zu Uberprifen und ein Hebemittel mit geeigneter Kapazitat zu wahlen.

Die Handhabung von Lasten und Materialien auf der Baustelle muss stets unter Einhaltung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und unter Verwendung der entsprechenden persénlichen Schutzausriistung erfolgen.

Starke Paneele/Paket Pakethohe (einschlieBlich Spitzen)

mm mm

50 10 786

60 10 886

80 8 886

100 6 806

120 4 646

150 4 766

170 4 846

200 4 966
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NORMEN FUR DIE HANDHABUNG, LAGERUNG UND MONTAGE DES

MATERIALS

Bei der Handhabung, Lagerung und Montage des Materials sind folgende Vorkehrungen zu treffen:
e Schutz der Oberflache vor Abrieb, insbesondere bei der Handhabung;

e Schutz vor stehendem Wasser oder kondensierender Feuchtigkeit, die zu einer ,Blasenbildung” fihren kdnnte;
e Schutz der Elemente, auf denen das Gewicht des gesamten Biindels oder der gestapelten Blindel ruht, gegen bleibende Verformung.

Die besten Lagerungsbedingungen fir die Biindel bietet ein geschlossener Raum, der leicht belliftet,
feuchtigkeits- und staubfrei ist. In jedem Fall muss ein geeigneter, stabiler Untergrund vorhanden sein, der
keine Staunasse zulasst (leichtes Gefille, mindestens 5%).

Wenn die Montage nicht bald nach der Lagerung erfolgt, empfiehlt es sich, die Biindel mit Schutzplanen
abzudecken, die sowohl im Hinblick auf die Wasserdichtigkeit als auch auf die innere Beltftung dafiir
geeignet sind.

Im Allgemeinen ist es vorzuziehen, die Biindel nicht Ubereinander anzuordnen; wenn man dies jedoch fir
moglich halt, diirfen maximal drei Biindel ibereinander gelegt werden.

Die Buindel dirfen nicht in der Néhe von Arbeitsbereichen abgestellt werden (z. B. Bearbeitung von Metallen,
Sandstrahlen, Lackieren, SchweiBen usw.) oder in Bereichen, in denen die Durchfahrt oder das Abstellen von
Betriebsfahrzeugen Schaden verursachen kann (StoBe, Spritzer, Abgase usw.).

Ist das Material mit einer Schutzfolie tiberzogen, so muss diese bei der Montage vollstandig entfernt werden,
jedoch vorzugsweise innerhalb von 15 Tagen, spatestens jedoch innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der
.Mitteilung Ware abholbereit” und unter der Voraussetzung, dass die Packstlicke an einem schattigen,
Uberdachten, bellfteten und vor jeglicher Witterung geschutzten Ort gelagert werden. Wenn das Material
ohne Schutzfolie auf der lackierten Deckschicht bestellt, hergestellt und geliefert wird, muss sehr sorgfaltig
vorgegangen werden, um Beschadigungen bei der Handhabung und Montage zu vermeiden.

/"’ \
“\
'.\

Beim Transport in Containern missen die Produkte innerhalb von 15 Tagen nach dem Versanddatum aus dem
Container herausgenommen werden, um eine Beeintréchtigung der vorlackierten Metalldeckschichten aufgrund der
hohen Feuchtigkeitskonzentration zu vermeiden, die sich Gber einen langen Zeitraum im geschlossenen Container

ansammeln kann.

Gebrauch befindliche Biindel im Schatten zu lassen.

Um die urspriingliche Performance des Produkts zu erhalten, empfiehlt es sich, das
Material in Ubereinstimmung mit diesen Normen nicht linger als sechs Monate
ununterbrochen in einer geschlossenen und beliifteten Umgebung zu lagern, wahrend
eine Lagerung im Freien zwei Wochen nicht Uberschreiten sollte. Das Material sollte

. ' b2 S 3 . N immer vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt werden, da diese sonst zu einer
— 4—////‘§ Verschlechterung fiihren kann. Da sich die Paneele bei Sonneneinstrahlung wélben und
die Montage dadurch erschwert wird, empfiehlt es sich, das bei der Montage in

/ \ Bei der Handhabung miissen die Biindel immer an mindestens zwei Punkten
M X M angeseilt werden, deren Abstand zueinander mindestens die Halfte der

| Bundelldnge betragt.

£l 0 (E2 verhindern.

Das Anheben sollte vorzugsweise mit gewebten Gurten aus synthetischen
Fasern (Nylon) mit einer Breite von mindestens 10 cm erfolgen, damit sich

¢0K die Last auf dem Gurt verteilt und keine Verformung verursacht wird.

Unter und Uber dem Bilindel missen spezielle Abstandshalter verwendet

werden, die aus stabilen flachen Elementen aus Holz oder starrem Kunststoff

bestehen und durch weicheres Material geschitzt sind, um einen direkten

Kontakt mit den Gurten und eine Beschadigung der Paneele im Biindel zu

Ein falsches Ergreifen der Biindel, wie z. B. die Verwendung falscher und/oder falsch dimensionierter Greifmittel oder die Nichtbeachtung der richtigen

Abstande der Greifpunkte, kann zu Veranderungen und damit zu Beschadigungen der Paneele im Biindel fihren.
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In Ermangelung eines Hebebligels kann das Abladen in einigen Féllen C®™—0
auch mit geeigneten Gabelstaplern erfolgen.

Um eine Beschadigung des Paneels oder gar den Bruch des Biindels zu
vermeiden, muss das Hebezeug einen Abstand zwischen den Gabeln und

. . . 9 e . . . EEYS 11 [T ©E P f
eine Gabelbreite haben, die der Lange des Biindels, seinem Gewicht und o o i
der Paneelstarke gerecht wird, da all diese Parameter Einfluss auf die L JOK
Durchbiegung des Biindels haben.

Wenn das Biindel nicht ausgeglichen angehoben wird und die richtigen Greifpunkte nicht bericksichtigt werden, besteht die Gefahr, dass das Blndel
herunterfallt oder die Paneele verformt und beschadigt werden.

Die Handhabung der Paneele auf der Baustelle muss mit geeigneten Hebesystemen erfolgen, die angemessen ausgelegt und dimensioniert sind, um das
Material bei der Montage nicht zu beschadigen.

Die manuelle Handhabung des einzelnen Paneels muss immer durch Anheben
des Paneels selbst erfolgen, ohne dies Uber das darunter befindliche Paneel zu
ziehen bzw. schleifen zu lassen, und gegebenenfalls durch Drehen an der Seite
des Stapels, wobei darauf zu achten ist, dass die Langsfuge des Paneels nicht
beschadigt wird; der Transport, wenn er von Hand erfolgt, muss je nach Lange
von mindestens zwei Personen durchgefiihrt werden.

Gegebenenfalls ist es je nach GréBe und Gewicht des einzelnen Paneels ratsam, geeignete mechanische Hebevorrichtungen vorzusehen, wie z. B.
Sauggreifer oder Systeme mit speziellen Greifern/Backen.

Wenn Sauggreifsysteme verwendet werden, muss eine angemessene Verteilung und Anzahl von Saugern im Verhaltnis zur Flache und zum Gewicht des
Paneels vorgesehen werden; das System muss mit Saugern ausgestattet sein, die fir das Anheben von Sandwichpaneelen geeignet sind, z. B. mit der
Mdglichkeit, spezielle Pads in die Sauger einzufiigen, um ein Ablésen der metallischen Deckschicht zu vermeiden. Eine eventuell auf der metallischen
Deckschicht vorhandene Schutzfolie muss vor dem Anbringen der Sauggreifer zumindest im betroffenen Bereich entfernt werden.

Die Untersuchung und Analyse der zu verwendenden Sauggreifsysteme ist von entscheidender Bedeutung, um eine Beschadigung der Paneele zu
vermeiden. Es ist empfehlenswert, sich bei der Einplanung einer geeigneten Lésung auch mit den Lieferanten der Systeme zu beraten, da diese Experten
auf diesem Gebiet sind. Wenn das Hebesystem ungeeignet ist, kdnnen sich die Paneele kriimmen und brechen.

Nachfolgend werden beispielhaft zwei konzeptionelle
Losungen fiur korrekte Sauggreifsysteme aufgefiihrt, bei denen
die Sauger entsprechend der Paneelldange verteilt sind.

Die Installation der Paneele muss von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden, das mit den Regeln der guten Praxis vertraut ist.
Gebrauchsanweisungen finden Sie in den Produkthandbiichern, die Sie von unserer Website www.marcegagliabuildtech.it unter ,Kataloge und
Handbicher” herunterladen kénnen. Die Ausriistung des Personals, insbesondere die PSA, muss so beschaffen sein, dass die Sicherheit des Arbeiters
gewahrleistet ist und die Paneele bei der Handhabung und Montage nicht beschadigt werden.

GARANTIE: Die Nichteinhaltung dieser Mindestanforderungen entbindet Marcegaglia Buildtech von jeglicher Haftung fiir Schaden an den
Produkten und hat den Verfall der in den Verkaufsbedingungen vorgesehenen Garantie zur Folge.
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Befestigungssysteme

Das fir das Projekt am besten geeignete Befestigungssystem sollte je nach Art der Montage unter Berlicksichtigung der tragenden
(Metallbau) Strukturen bestimmt werden, um Sicherheit, Stabilitat und Dichtheit zu gewahrleisten.

Die Befestigungselemente missen den dynamischen Kraften der Beanspruchungen standhalten, denen die Ddmmpaneele ausgesetzt
sind (Temperaturschwankungen, Windlast, Trittbelastung usw.) und die mechanisch dichte Verbindung, Tragféhigkeit und Ddmmung
gewahrleisten.

Die Anzahl und Positionierung der Befestigungspunkte hangen von der Konstruktion und einer Reihe von Variablen ab, wie z. B. den
ortlichen Windverhéltnissen, den Abstanden von Dachpfetten und Verstrebungen und der Hohe des Gebaudes.

Das Tragsystem besteht hauptsachlich aus Pfetten: Pfetten sind in der Regel aus Holz, Beton oder Stahl (Dicke = 2 mm), seltener aus
Aluminium (Dicke > 3 mm).

Die Mindestflache der End- oder Zwischenstiitzen hdngt von den Eigenschaften des Paneels und dem Werkstoff der Stutzen ab,
weshalb es ratsam ist, den Abschnitt zur Berechnung der Reaktionsfestigkeit der Stitzen in der Norm UNI EN 14509 zu Rate zu ziehen.

Es gibt zwei Arten der Befestigung:
e  Strukturelle Hauptverankerungen

Sie befestigen das Dachpaneel an der Tragkonstruktion und gewahrleisten Verankerung, mechanische Festigkeit und Tragfahigkeit.
Die Standardbefestigung besteht aus einer selbstschneidenden Schraube / Bohrschraube, einem Montageplattchen mit Dichtung und
einer Unterlegscheibe. Die Wahl der Schraubenldnge hdngt von der Paneelstérke und der Art der Unterkonstruktion ab. Die
Befestigung erfolgt auf Hohe der Sicken: fir eine bessere Verankerung wird zwischen der Schraube und dem Profilblech ein
Montagepléttchen eingefiigt, ein Andriick- und Abdeckplattchen, das sich dem Trapezprofil des Blechs anpasst und mit einer inneren
Dichtung versehen ist. Eine PVC-Unterlegscheibe, die zwischen dem Montageplattchen und der Schraube platziert wird, verhindert
das Eindringen von Feuchtigkeit.

e Heftungen

Sie haben keine strukturelle Funktion, sondern dienen der Befestigung der Spenglerarbeiten, der metallischen Abschlusselemente
und der Paneelbleche untereinander.

Das Befestigungsmaterial wird unterteilt in:
e Selbstschneidende Schrauben (A) e Heftschrauben (C)

Sie kdnnen nach dem Bohren des Lochs in Paneel und Sie sind kleiner und werden zur Befestigung von Blechelementen

Dachpfette angebracht werden. und zum Heften der Uberlappungen verwendet.

e  Bohrschrauben (B)

L . . Montageplattchen aus vorlackiertem Stahl / Aluminium (D)
Sie kdnnen direkt angebracht werden, ohne dass Lécher

gebohrt werden missen, nur mit einem Akkuschrauber.
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Montage und Ausriistung

Die Tragkonstruktionen und die Befestigungselemente flr die Paneele missen ausreichend dimensioniert sein und die fiir das
Projekt erforderlichen Bedingungen hinsichtlich Sicherheit, Stabilitdt und Funktionalitat erfillen.

Dieser Abschnitt soll niitzliche Angaben fir die Montage ddammender Dachpaneele mit Metalldeckschichten bieten.

Die Bezugsnorm ist UNI 10372 ,Diskontinuierliche Dacher - Anweisungen fir die Planung, Ausfiihrung und Instandhaltung von
Dachern mit Metallelementen in Plattenform”.

Vorbereitende Arbeiten:

e Die Projektunterlagen priifen und sich an die jeweiligen Vorschriften halten.
e Uberpriifen, ob die Tragkonstruktion richtig positioniert ist, nicht verformt oder falsch ausgerichtet ist und vollstindig
mit dem Rest der Konstruktion verbunden ist.

e Sich vergewissern, dass es in dem Bereich, in dem das Material bewegt wird, nicht zu Interferenzen mit Freileitungen
kommt.

e Geeignete UnfallverhiitungsmaBnahmen gemaB den geltenden Vorschriften fiir Arbeiten in der Hohe treffen.

e Sicherstellen, dass alle Arbeitnehmer, die in der Hohe arbeiten, mit geeigneter persénlicher Schutzausriistung gemaf
den geltenden Vorschriften ausgestattet sind.

e Alle elektrischen Versorgungsleitungen fiir die verwendeten Gerate gemaB den geltenden Vorschriften vorbereiten.

e  Alle Schutzfolien entfernen, die auf den vorlackierten Blechen lber die gesamte Paneelldnge angebracht sind.

Anheben: die Paneele missen mit duBerster Vorsicht und Sorgfalt angehoben werden, um eine Beschadigung der Oberflache
zu vermeiden. In den meisten Fallen ist es notwendig, die Paneelblindel auf das zu deckende Dach zu beférdern (Anheben).
Die Verwendung von Stahlseilen oder Ketten anstelle von Nylongurten ist unbedingt zu vermeiden.

Die angehobenen Paneele sollten auf den Pfetten (niemals auf den Uberstanden) in der Nhe der Binder abgelegt werden,
wobei mehr als eine Reihe von Biindeln pro Binder zu vermeiden ist. AuBerdem missen geeignete Sicherungssysteme
vorhanden sein, um ein Verrutschen der Verpackung aufgrund der Dachneigung oder des in der Hohe wehenden Windes zu
verhindern, und nach dem Offnen der Packung ist besondere Vorsicht geboten. Es ist darauf zu achten, dass am Ende des
Arbeitstages unfertige offene Packungen auf dem Dach voribergehend umreift werden, um zu verhindern, dass sie
herunterrutschen oder durch den Wind heruntergeweht werden.

Montageausriistung

Fur die Montage von Dammpaneelen missen geeignete, gut gewartete Werkzeuge und Gerdte verwendet werden. Im
Folgenden finden Sie eine nicht erschopfende Liste von Geraten, deren Verwendung empfohlen wird, und von Geraten, die
Uberhaupt nicht verwendet werden sollten.

rrs -

[
a®m
TRAPANO PORTATILE AVVITATORE SEGHETTO RASCHIETTO LIVELLA
con punte elicoidali con inversione di marcia ALTERNATIVO ASPIRAPOLVERE (cheztor;Ee Siistio)
max 8 mm
A
S - p il ‘ ‘ &
— ——" <&
T - B ] \ I
v

SMERIGLIATRICE RIVETTATRICE PINZE A SCATTO FILO A PIOMBO MISURATORE LASER
ANGOLARE 5505 PINZE UNIVERSALI MAZZETTA

Anheben mit Sauggreifsystemen

Wenn man zum Anheben ein Sauggreifsystem in Betracht zieht, muss man die Oberfliche der Sauggreifer angemessen
dimensionieren und die richtige Anzahl von Greifpunkten entsprechend der Lange, der Starke und somit dem Gewicht der
Paneele festlegen. Ein unzureichend konzipiertes Sauggreifsystem kann zu einer Verformung des Paneels und zur Ablésung
des Blechs von der Dammschicht fihren.
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Verlegung und Befestigung von Dachpaneelen

Nachdem alle vorbereitenden Arbeiten auf Grundlage der
Projektzeichnungen  durchgefiihrt wurden, mussen die
ergénzenden Spenglerarbeiten fiir die Fertigstellung des Daches
vorbereitet und montiert werden, wie z. B. First-
/Gratliftungsrollen, Kehlrinnen, Abdeckungen und alles, was
unter dem Paneel geplant ist.

Nach dem Verlegen der Profile muss sorgfiltig der
Ausgangspunkt fur die Verlegung des ersten Paneels bestimmt
werden.

Es ist ratsam, die Paneele in der vorherrschenden Windrichtung
zu verlegen, wobei die Zunge in die Richtung zeigt, woher die
Winde kommen. Dadurch wird das Risiko vermieden, dass durch
die Windeinwirkung Wasser durch den Stol3 einsickern kann.

<
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INSTALLATION INSTALLATION >

Nachdem der Ausgangspunkt sorgfaltig festgelegt und die
Ausrichtungen in Bezug auf das Dachgerist Uberprift wurden,
kann mit der Verlegung des ersten Dachpaneels in der
vorgesehenen Verlegerichtung begonnen werden.

Das erste Paneel in Position bringen und anschlieBend
verankern, wobei darauf zu achten ist, dass es richtig mit den
darunter liegenden Pfetten ausgerichtet ist.

Nur beim ersten Paneel: die Befestigung auf dem flachen Bereich
hinter der ersten Sicke vornehmen, fiir jede darunter befindliche
Pfette.

/ o
2

-
—

B

Windrichtung

Fur die korrekte Verlegung der nachfolgenden Paneele muss
eine Drehung durchgefiihrt werden, so dass die hohle Sicke die
Vollsicke Uberlappt und die untere Zunge in die Nut gleitet.

Bei Montage der Paneele ist darauf zu achten, dass die Arbeiter
nicht auf dem gerade montierten Paneel stehen bleiben, um
Krimmungen und daraus resultierende Schwierigkeiten beim
Einfligen zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass je langer die Paneele sind, desto
schwieriger das Einfligen wahrend der Drehung werden kann.
Wir empfehlen |hnen daher, die Ldnge der Paneele bei der
Bestellung sorgfaltig zu berlcksichtigen.

a A A
>
<+— Verlegerichtung

Sobald das Paneel positioniert ist, sollte seitlich etwas Kraft
aufgebracht werden, um sicherzustellen, dass die Paneele dicht
zusammengeschoben wurden.

Unter Beibehaltung des Drucks die erste Befestigungsschraube
auf einer der freien Sicken nach der StoBsicke ansetzen und sich
vergewissern, dass die Schraube rechtwinklig zur Paneelebene
und mittig zur Sicke ist; um sicher zu sein, dass die Zentrierung
stimmt, empfiehlt es sich, das Montageplattchen als Schablone
zu verwenden.

AbschlieBend priifen, ob die Uberlappung perfekt ist, indem Sie
sicherstellen, dass die  AuBenflichen der beiden
aneinanderstoBenden Paneele vollsténdig aneinander liegen
und eben sind.

In gleicher Weise mit der Verlegung der nachfolgenden Paneele
gemaB der in der Projektphase vorgesehenen
Montagereihenfolge fortfahren.

Bei der Installation scharfe oder spitze Gegenstdnde und
konzentrierte Lasten auf den Paneeleoberflachen vermeiden.
Auch alle anderen SchweiB- oder Schneidarbeiten in
unmittelbarer Nahe der Paneele vermeiden.
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Die Tabelle zeigt die empfohlenen Schraubenlédngen in
Abhangigkeit von der Starke in mm des zu montierenden
Dachpaneels, unabhangig von dessen Typ.

Im Folgenden werden einige Hinweise zu den
Befestigungsmethoden gegeben, die immer giiltig sind:

¢ Endstiitzen an First und Traufe (A):

Anbringung einer Schraube auf jeder Sicke. Bei Pfetten oder Stlitzen aus Holz oder Beton sind 10 mm

mehr als die angegebenen Langen zu berlcksichtigen.

T'/ \ /M i\ R\ J[\—l Paneelstarke Mindestschraubenlange
- ' ' 50 110 mm
e Innen liegend Stiitzen (B): 60 120 mm
Anbringung mindestens von drei Schrauben pro 80 140 mm
Paneel.
100 160 mm
M n M n il 120 180 mm
m im
150 210 mm
e Stlitzen mit Queriberlappung (C): 170 230 mm
Anbringung einer Schraube auf jeder Sicke. 200 260 mm
M n M N , o . .
,—f , Fir jede Art von Projekt, abhangig von den

Windverhaltnissen, der Beschaffenheit des Gelandes und
dem Pfettenabstand, muss der Planer die Anzahl der

n (B) © anzubringenden Befestigungen festlegen (sie haben auch
' ﬁ‘* x 5x (33() (A) die Aufgabe, auf negative Lasten zu reagieren).
— & & 5x

- s , Nach dem Schneiden, Bohren und Befestigen Metallreste
) O sorgfaltig entfernen, um sicherzustellen, dass die
I N Oberflachen sauber bleiben

3000 mm = 6 mm

< >

Es ist sehr wichtig, bei der Montage auf die korrekte Anordnung der Paneele zu achten (3 Paneele = 3000 mm + 6 mm),
um Probleme bei der spateren Firstmontage zu vermeiden.

Wie in der Abbildung zu sehen ist, ist der First ein Dachelement mit festem Abstand, und wenn die Paneele nicht
richtig nebeneinander angeordnet werden, ist es schwierig, das Firstelement auf den Sicken zu platzieren.
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Uberlappungen

Wenn die Lange der Dachschrdge die Verwendung
mehrerer Paneele in Paneeleldngsrichtung erfordert, ist es
ratsam, die Paneele von der Trauflinie aus zu verlegen und
nach Fertigstellung der ersten Paneelreihe in der
dargestellten Reihenfolge zur Firstlinie hin fortzufahren.

Die Uberlappung (Overlapping) zwischen den Paneelen
kann je nach Dachneigung zwischen mindestens 100 mm
und maximal 300 mm variieren. Bei leichten Neigungen
empfiehlt es sich, ein oder zwei Streifen Dichtungsmaterial
zwischen den Paneelen hinter der Befestigungsgruppe
anzubringen, um die Uberlappung wetterfester zu
machen.

Es ist auch ratsam, an der Pfette, auf der sich die
Uberlappung befindet, selbstexpandierende Dichtungen
anzubringen, um Warmeverluste zu vermeiden.

Die Uberlappung zwischen den Paneelen erfolgt wie in
den folgenden Abbildungen dargestellt.

1. Befestigung der Paneele entlang der Trauflinie.

2. Sobald die erste Paneelreihe fertiggestellt ist, das erste
Paneel Gberlappen.

3.Die Uberlappungsphase abschlieBen, indem die
Paneele einzeln in Position gebracht werden; darauf
achten, dass sie ordnungsgemaB mit den Schrauben
befestigt werden.

4. Beispiel  einer  Dachflaiche  mit  strukturellen

Befestigungsschrauben und Heftschrauben.

5. Vorderansicht einer Uberlappung, die mit zwei Dichtungsstreifen auf der AuBenschale des darunter liegenden Paneels, zwei
Befestigungsschrauben mit Montagepléttchen pro Sicke und Heftschrauben auf dem flachen Teil ausgefiihrt wurde.
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Wenn das Dach eines Gebdudes aus zwei oder mehr
Bahnen besteht, ist zu beachten, dass das Paneel eine
eigene Verlegerichtung hat.

Das Paneel hat eine ,Hand”, wenn der
Uberlappungsschnitt bei der Bearbeitung durchgefiihrt
wird. Das Paneel ist ,rechtshandig”, wenn man von der
Traufe zum First aufsieht und sich die tGberlappende Sicke
links befindet; die Paneele werden also von links nach
rechts angebracht. Befindet sich die Hohlsicke hingegen
auf der rechten Seite, resultiert das Paneel ,linkshandig”.
Die Verlegerichtung ist in diesem Fall von rechts nach
links.

Left overlap Right overlap

full rib side full rib side

empty rib side

44— laying direction ———

Sobald das Paneel an seinem Platz ist, das erste Loch
bohren. Daran denken, das Montageplattchen als
Schablone zu verwenden, um eine gute Zentrierung des
Lochs auf der Sicke zu erhalten. Immer darauf achten, dass
die Bohrung senkrecht zur Paneeloberflache verlauft.

Um die beiden Uberlappenden Paneele im StoBbereich
richtig zu befestigen, wird eine zuséatzliche Befestigung
empfohlen, wie in der folgenden Abbildung beschrieben.

o
/\*‘\/

Auf diese Weise werden die Scherspannungen (ber die
Befestigungselemente besser auf die Tragkonstruktion
Ubertragen. Dieses Schema eignet sich besonders fir sich
Uberlappende lange Paneele.
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Das Blech des Uberlappenden, oberen Paneels wird tber
dem unteren Paneel platziert und mit Heftschrauben auf
Hohe der Sicken befestigt, um eine Verformung und
Durchbiegung des liberlappten Blechs zu verhindern.

Damit die Dachpaneele gleichmaBig wirken, sollten sie in
ihrer Uberlappung zwischen den Pfetten mit einer
Heftschraube mit einem Durchmesser von 6,3x20 mm plus
Montageplattchen und Unterlegscheibe verbunden
werden.

© FISSAGGIO PRINCIPALE © VITE DI CUCITURA

< 1000

<1000

Erforderlichenfalls _sind  zusatzliche MaBnahmen zu
ergreifen:

Zuséatzliche MaBnahmen sind bei der Planung und
Ausfihrung vorgesehen, wenn die

Sicherheitsanforderungen an das Dach erhéht werden;
dies ist z. B. der Fall, wenn keine gleichmaBige Neigung
vorgesehen ist, wenn groBe Windlasten oder Regen- und
Schneelasten auftreten; dasselbe gilt, wenn mehrere
Flachen und Dachkehlen an einem Punkt an der Traufe
zusammentreffen, wenn hervorstehende Teile auf der
Dachflache das AbflieBen von Wasser verhindern oder
wenn mit QuerstoBen gearbeitet wird.

Hier einige zusatzliche MaBnahmen:

e eine Erhohung der Dachneigung
e weitere AbdichtungsmaBnahmen
e Erhéhung der Bedachung in Langsrichtung
e Erhdhung der Bedachung in Querrichtung

Die Trapezprofilpaneele mit Metalldeckschicht kénnen auch an
der Wand angebracht werden (horizontale - vertikale Montage).



Montage durchscheinender Elemente

Durchscheinende Trapezplatten werden in der Regel aus
Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (Acrylglas),
Polycarbonat (PC) und Glasfaser hergestellt.

Sie werden im Dachbereich in Kombination mit
Dammpaneelen und Metalltrapezprofilen verwendet, um
Oberlichter und Lichteinfallspunkte zu schaffen.

Die Installation sieht die Verwendung geeigneter
Befestigungssysteme  (Schrauben, Dichtungen und
Montageplattchen) vor und wird durch die Positionierung
oberer und unterer Dichtungselemente vervollstandigt,
um eine Isolierung zu ermoglichen und Infiltrationen zu
verhindern.

Die Platten kdnnen auch sehr groB sein und in groBen
Strukturen verwendet werden; in diesem Fall ist es
notwendig, die Platten mit Zwischentragwerken aus
Metall oder anderen Werkstoffen abzustiitzen, um
Verformungen oder Beschddigungen zu vermeiden.

Befestigung der durchscheinenden Trapezplatte auf dem
Paneel mit Trapezprofil.

Anmerkungen:

e Das Mindestgefille von 7% beachten, um den Abfluss
von Regenwasser zu erleichtern. Die Luft- und
Wasserdichtheit hangt stark von der Art der
verwendeten Profile und Dichtungen ab.

e Wahrend der Installation oder Wartung nicht direkt
die Polycarbonatplatten betreten. Die Platten sind
nicht direkt begehbar und kénnten durchbrechen.

Wenn ein Zugang zum Dach erforderlich ist, ist es ratsam,
Bretter auf mehrere Stiitzbalken zu legen, um das Gewicht
zu verteilen. Die Platten mit geeigneten Tlchern vor
eventuellen Kratzern schitzen.
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Losungsbeispiele fiir den Zusammenbau von Dachpaneelen

1a - Auskragende Dachpaneele an der AuBenwand 1b - Verbindung von Dachpaneelen mit
2 Wandpaneelen
4 !
; -3
.
.
H el 4
i
i .. i
5 3 ' i
7 5 F
H 1
3
1 Roof panel 6
2 Fixing system (screw, cap, washer)
3 Sheet metalwork according to the technical drawing 1 Roof panel
4 Sheet metalwork fixing screws 2 Panel fixing screws
5 Filler mineral wool 3 Sheet metalwork according to the technical drawing
é Steel structure according to the technical drawing 4 Sheet metalwork fixing screws
7 Wall panel 5 Filler mineral wool
u & Steel structure according to the technical drawing
5 |
n 1 5 n 7 Wall panel
1c - Verbindung von Dachpaneelen mit 2a - Verbindung von Dachpaneelen mit gemauerten
Wandpaneelen Wanden
.3
3 :
i 2
4 1
.
.
.
1 .
: 8
& 1
h
.
g 7
Roof panel
Roof panel Panel fixing screw

Panel fixing screws Sheet metalwork according to the technical drawing

Sheet metalwork according to the technical drawing

Sheet metalwork fixing screws

Sheet metalwork fixing screws Anchor

Filler mineral wool Filler polyurethane foam

Steel structure according to the technical drawing Steel structure according to the technical drawing

N o B W N

W N ERW N =

Wall panel
P Masonrv wall
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2b - Verbindung von Dachpaneelen mit gemauerten

2c - Verbindung von Dachpaneelen mit gemauerten
Wanden Wanden
3 5
.'ﬁ
2 1
1 A
.
.
- s
s.—" 8_.—'
.
L}
. 7
1 Roof panel 1 Roof panel
2 Panel fixing screw 2 Panel fixing screw
3 : : -
3 Sheet metalwork according to the technical drawing sheet metalwork according to the technical drawing
- 4 Sheet metalwork fixing screws
4 Sheet metalwork fixing screw
5 Anchor
5 Anchor
é Filler mineral wool
6 Filler polyurethane foam
7 Steel structure according to the technical drawing
7 Steel structure according to the technical drawing
8 Masonry wall
8 Masonry wall
4] 2 O
—— 2] & |
o — —T T
3a - Verbindung von Dachpaneelen am First 3b - Verbindung von Dachpaneelen am First
3
s ; *‘

|
g
g
g
g
]

v

ALY

=

8
Roof panel Roof panel
Panel fixing screws

Panel fixing screws
Under-ridge sheet metalwork

Ridge sheet metalwork
Hinaed ridae

W N BEW N

Sheet metalwork fixing
Polypropylene corrugation closer

Filler mineral wool

Under-ridge sheet metalwork

Sheet metalwork fixing screws

Polypropylene corrugation closer

Steel structure according to the technical drawing

W N e B W N -

Filler mineral wool

Steel structure according to the technical drawing
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4a - Verbindung von Dachpaneelen mit

3c - Verbindung von Dachpaneelen am First
2 Wandpaneelen
6
' 4 3

T

R

RELAEriars i
R s 7
777

s
=1 "
Ll
1 Roof panel 7
2 Ribbed ridge
3 Panel fixing screws
4 Under-ridge sheet metalwork
1 Roof panel
5 Sheet metalwork fixing screws 0ot pane
5 . 2 Panel fixing screws
Polypropylene corrugation closer
" . 3 Sheet metalwork according to the technical drawing
7 Filler mineral wool
4 -
8 Steel structure according to the technical drawing Sheet metalwork fixing screws
5 Polypropylene corrugation closer
& Filler mineral wool
7 Steel structure according to the technical drawing

5 - Langsiiberlappung von Dachpaneelen

4b - Verbindung von Dachpaneelen mit
Wandpaneelen und duBerer Dachrinne (Overlapping)

RAPTLLr) mmmmﬁ

Roof panel

Roof panel

Fixing system (screw, cap, washer)
Fixing system (screw, cap, washer)

Steel qutter
Sheet metalwork according to the technical drawing

Sheet metalwork fixing screw

Filler mineral wool

Sheet metalwork fixing screws
Steel structure according to the technical drawing

L2 I R TR S

Flexible gasket

Filler mineral wool
Steel structure according to the technical drawing
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6a - Innere Dachrinne 6b - Innere Dachrinne
_2

2

1 Roof panel

2 Panel fixing screws

3 Sheet metalwork according to the technical drawing 1 Roof panel

4 Sheet metalwork fixing screws 2 Panel fixing screws

5 Flexible gasket 3 Steel gutter

] Prefabricated gutter 4 Filler mineral wool

7 Steel structure according to the technical drawing S Steel structure according to the technical drawing

[~]- I -]
*

6¢c - Verbindung von Dachpaneelen mit
Wandpaneelen und innerer Dachrinne

Roof panel

Panel fixing screws

Steel gqutter

Sheet metalwork according to the technical drawing

Sheet metalwork fixing screws

Flexible gasket
Filler mineral wool

Steel structure according to the technical drawing Marcegag“a Bulldtech 27
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Inspektion der Décher

Wahrend der Montage und nach Beendigung der

Montagearbeiten ist es Aufgabe des
Montageunternehmens, alles nicht mehr bendtigte
Material zu entfernen, einschlieBlich aller

Schutzfolienreste.

Das Unternehmen muss Metallspane und scheuerndes
Material, die sich eventuell auf dem Dach angesammelt
haben, mit duBerster Sorgfalt entfernen.

Bei der ersten Inspektion muss auch Uberpriift werden,
dass keine Fremdkdrper oder Bearbeitungsriickstande
zurlickgeblieben sind, die Korrosion oder Schaden an der
Gebdudehille verursachen oder die ordnungsgemale
Ableitung von Regenwasser be-/verhindern kénnten.

Daher sollten regelmaBige Inspektionen durchgefihrt
werden (empfohlen werden alle 6 Monate), um den
Erhaltungszustand der Oberflachen zu berprifen.

Ordentliche Wartung

Die ordentliche Wartung liegt in der Verantwortung des
Endnutzers und hat die Aufgabe, die Asthetik und
Funktionalitdat des Gebaudedachs in den Jahren nach
seiner Errichtung zu erhalten.

Es sollte ein regelmaBiger Wartungsplan erstellt werden,
der auch folgende Uberwachung vorsieht:

e der Dichtungen, deren Verschlechterung und
Abnutzung zu einer verminderten Luft- und
Wasserdichtheit fihren kann;

e aller Befestigungselemente, um zu priifen, ob sie
richtig angezogen sind.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ursachen fiir einen
Eingriff und die zu ergreifenden MaBBnahmen beschrieben:

e Ablagerungen aggressiver Stoffe auf dem Dach, die in
industriellen  Umgebung  vorkommen:
Beseitigung der Stoffe mit Wasserstrahlen, wenn sich

einer

herausstellt, dass Regen nicht ausreicht. Wenn ein
nicht
abgelagerte Stoffe zu entfernen, kénnen milde, nicht

normaler  Wasserstrahl ausreicht, um

scheuernde, in Wasser gelGste Reinigungsmittel
verwendet werden. Bei der Inspektion besonders auf
aggressive Produkte achten, die aus Schornsteinen
oder Liftungséffnungen kommen.

e Vom Wind oder der Atmosphare herangetragenes
Material flieBt in die Dachrinnen und Traufen: alles
grindlich abspilen, um eine Beschadigung der
Metalldeckschichten oder eine Behinderung des
normalen Wasserflusses zu vermeiden.
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¢ Kratzer oder Abschiirfungen in der Vorlackierung, die
entweder durch voriibergehende Arbeiter oder durch
Unfalle durch das
Ausbessern der Farbe entfernen.

e Verlust der elastischen Eigenschaften oder des Halts
der Abdichtung in den Fugen der vom Spengler

verursacht wurden: diese

angebrachten Elemente:
Abdichtung
Abdichtung.
e Setzung von Konstruktionen und Paneelen durch

Lockerung der Befestigungsschrauben: Schrauben

Wiederherstellung  der

nach Reinigung der vorhandenen

sorgféltig prafen und nachziehen.

o Durch St6Be verursachte Dellen: in einigen Fallen kann
die Oberflaiche wieder ausgebessert werden; wenn
dies nicht moglich ist, muss das beschadigte Paneel
ersetzt werden.

e Schimmel- und Algenbildung,
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, im Schatten

moglich  in

oder mit stehendem Wasser: die zu reinigende Stelle

mit kaltem Wasser befeuchten und dann die

Ablagerungen mit einer nicht scheuernden Biirste und

einer stark verdinnten L&sung aus Wasser,
Bleichmittel und einem Glas Flissigseife entfernen.
Mit klarem Wasser nachspiilen.

e Salzablagerungen, z. B. in Meeresnadhe: bei leichten
Oberflachenverkrustungen genligt es, kaltes Wasser
zu verwenden, das durch einen Gartenschlauch mit

Druck der

Versorgungsleitung abgelassen wird. In allen anderen

dem normalen offentlichen

Fallen ist es notwendig, die zu behandelnde

Oberflaiche mit kaltem Wasser anzufeuchten und
dann die Ablagerungen mit einer nicht scheuernden
Birste und einer sehr verdiinnten Losung aus Wasser,
Bleichmittel und einem Glas Flussigseife zu entfernen.
Mit klarem Wasser nachspiilen.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu dauerhaften
Schaden an der Oberfliche fiilhren und die Lebensdauer des
Produkts beeintréchtigen. Ausfiihrlichere Angaben finden Sie in
der technischen Information ,Pflege und Ausbesserung der
Vorlackierung”.

Entsorgung

Die Entsorgung ddmmender Dachpaneele darf nur
zugelassenen Unternehmen anvertraut werden und muss
in Ubereinstimmung mit den geltenden
Rechtsvorschriften erfolgen.



Bitte beachten Sie, dass das Produkt, auf das in diesem
Dokument Bezug genommen wird, gemall der
Verordnung (EG) 1907/06-REACH als Erzeugnis ohne
absichtliche Freisetzung von Chemikalien eingestuft wird

und als solches keine Erstellung eines
Sicherheitsdatenblatts erfordert.
Marcegaglia Buildtech  beabsichtigt jedoch, die

Hauptgefahren bei der Verwendung des fraglichen
Artikels anzugeben.

Dammpaneel, das aus zwei Metalldeckschichten besteht,
die eine DAmmung aus Steinwolle enthalten.

Angaben zur Gesellschaft/zum Unternehmen
MARCEGAGLIA Buildtech S.r.l.

Via Giovanni della Casa 12 - 20151 Mailand - Italien
Telefon +39.0230704.1 Fax +39.0233402706

E-Mail: tamponamento@marcegaglia.com

Das Produkt stellt unter normalen
Verwendungsbedingungen  keine  Gefahr fir die
menschliche Gesundheit im Sinne der EG-VO 1272/08 dar.

Das Produkt besteht aus zwei vorlackierten Stahlblechen,

die im Inneren eine Dammschicht aus Steinwolle
enthalten.

Komponente Gewichtsprozent
Metalldeckschichten 25-54

Klebstoff =1
Dammstoff 46-75

Die Handhabung des Produkts ohne geeignete PSA kann
aufgrund der  Stahlbleche  zu Haut- und
Augenverletzungen fiihren; in diesem Fall ist unverziglich
ein Arzt aufzusuchen.

Bei langerer Exposition gegeniiber Staub die betroffene
Person in einen bellifteten Bereich bringen, den Hals
spllen und die Nase putzen, um den Staub zu entfernen.

Bei Hautkontakt mit Steinwollfasern die Haut sanft mit
Wasser und Seife waschen.

Wenn Steinwolle in die Augen gelangt, grindlich mit
flieBendem Wasser ausspiilen und gegebenenfalls einen
Arzt aufsuchen.

Das Produkt ist nicht brennbar oder entflammbar.

Das fiir die Verpackung verwendete Material ist brennbar
und entwickelt im Falle eines Brandes Gase und Dampfe,
welche die Sicht beeintrachtigen kénnen.

Feuerl6schmittel

Es sind alle Loschmittel anwendbar. Bei GroBbrédnden
verwenden Sie Wasser-, alkoholbestandige oder
Universalschdume nach den Anweisungen des Herstellers.
Bei kleinen Branden Kohlendioxid oder L&schpulver
verwenden.

Das Produkt ist stabil, es sind keine besonderen

MaBnahmen zu ergreifen.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung von Steinwollstaub (z. B.
bei Schneidarbeiten) das Material mit Absauganlagen
entfernen, den Raum llGften und von Zindquellen
fernhalten.

Bei der Handhabung ist eine geeignete persdnliche
Schutzausriistung zu verwenden. Flr weitere Angaben zur
Handhabung und fir die zu verwendenden persénlichen
Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Fir die korrekte
Handhabung und Lagerung beachten Sie bitte den
Abschnitt ,Normen fiir die Handhabung und Lagerung der
Materialien” im technischen Handbuch.

Schutz der Atemwege

Bei normaler Verwendung ist kein Atemschutz
erforderlich. Wenn das Zuschneiden der Paneele und
andere Arbeiten erforderlich sind, die zu einer
Staubentwicklung flhren konnen, ist es ratsam, ein
geeignetes Absaug- und Abscheidesystem zu installieren.

Wenn dies nicht moglich ist oder die Staubkonzentration
in der Arbeitsumgebung hoch bleibt, sollte der Bereich, in
dem der Staub entsteht, isoliert werden oder das Personal
mit einem geeigneten Atemschutzgerat ausgestattet
werden.

Handschutz
Das Vorhandensein der Stahlbleche kann zu
Schnittverletzungen oder zu  Verletzungen des

Hautgewebes fihren. In diesem Zusammenhang missen
bei der normalen Handhabung der Paneele
Lederhandschuhe getragen werden, die abrieb-, schnitt-,
reif3- und stichfest sind.
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Augenschutz

Bei normalem Gebrauch ist kein Augenschutz erforderlich. Wenn
es bei den Arbeiten notwendig ist, die Paneele zuzuschneiden
und Arbeiten durchzufiihren, die zur Erzeugung von Splittern
oder herumfliegenden Partikeln fiihren kdnnen, ist es ratsam,
eine Schutzbrille aus Polycarbonat zu tragen, um sich gegen
Partikel zu schitzen, die mit hoher Geschwindigkeit aber
geringer Aufprallenergie durch die Luft geschleudert werden.

Schutz der Haut

Um sich vor der Einwirkung von Steinwolle zu schiitzen,
empfiehlt es sich, locker sitzende Kleidung mit engen Armeln zu
tragen (z. B. Tyvek-Overall).

Kontrolle der Umweltbelastung

Bei normaler Verwendung sind keine besonderen MaBnahmen
zur Verringerung der Umweltbelastung erforderlich, da das
Produkt als ungiftig gilt. Wenn es notwendig ist, die Paneele
zuzuschneiden und andere Arbeiten auszufiihren, die zu einer
Staubentwicklung fihren kénnen, muss eine Absauganlage mit
einem entsprechenden Abscheidesystem installiert werden, um
die Umweltbelastung zu begrenzen.

Platte,
gelb-griin-grauen

Aussehen: das Produkt hat die Form einer
Metalldeckschichten und

Mineralwollkern.

einen

Geruch: Geruchlos
Siedepunkt: nicht anwendbar

Schmelzpunkt: die Bleche schmelzen je nach Metall, Steinwolle
bei T > 1000°C.

Flammpunkt: nicht anwendbar

Selbstentflammbarkeit: nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften: nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften: nicht anwendbar

Dampfdruck: nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: nicht anwendbar

Fettl6slichkeit: nicht anwendbar

Vorlackierter Stahl und Steinwolle sind unter normalen
Witterungsbedingungen stabil und reagieren nicht.

Zu vermeidende Bedingungen:

Vermeiden Sie es, die Steinwolle offenen Flammen und
Temperaturen iber 200°C auszusetzen.

Nach den momentanen Kenntnissen ist das Material ungiftig.

Es sind keine schadlichen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt.

Wenn es notwendig ist, die Paneele zuzuschneiden und andere
Arbeiten auszufithren, die zu einer Staubentwicklung fiihren
kdnnen, muss eine Absauganlage mit einem entsprechenden
Abscheidesystem installiert werden, um die Umweltbelastung zu
begrenzen.

Es ist moglich, die Metalldeckschichten abzuldsen, sodass sie
von einem spezialisierten Unternehmen recycelt werden kdnnen;
der Kern aus Steinwolle kann, sofern er nicht mit anderen Stoffen
kontaminiert ist, als Inertabfall auf einer Deponie fir nicht
gefahrliche Abfille entsorgt werden.

Wahrend des Transports missen keine besonderen MaBnahmen
getroffen werden.

Keine Einschrankungen gemdalB Anhang XVII der REACH-
Verordnung. Kein Inhaltsstoff ist in der REACH-Kandidatenliste
aufgefuhrt (> 0,1% m/m). Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrdnkung von
Chemikalien (REACH).

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen,
zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

Verordnung 830/2015 Anhang Il der REACH-Verordnung.

Gesetzesdekret 81/2008 Einheitstext zur Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben beruhen auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der letzten
Fassung. Der Anwender muss sich von der Eignung und
Vollstandigkeit der Angaben in Bezug auf die spezifische
Verwendung des Produkts tberzeugen.

Dieses Dokument ist nicht als Garantie fir bestimmte
Produkteigenschaften zu verstehen. Da die Verwendung des
Produkts nicht unter unserer direkten Kontrolle steht, liegt es in
der Verantwortung des Anwenders, die geltenden Gesetze und
Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit zu beachten.

Fur einen unsachgemaBen Gebrauch wird keine Haftung
Ubernommen. Das mit der Verwendung von Chemikalien
befasste Personal ist angemessen zu schulen.
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